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Memory Foam o espuma con memoria, espuma viscoelástica es una espuma de poliuretano con un diseño especial
para lograr el efecto de memoria del cuerpo. Es decir, utiliza el calor del individuo para transformarse y adaptarse a la
forma del cuerpo. En el proceso de adaptación progresiva, consigue distribuir la presión del cuerpo a lo largo de toda la
capa de espuma, así como en las capas sucesivas. Se ha convertido en una de las tecnologías más puntera de la
industria, ya que es recomendada por motivos médicos y porque mejora el descanso. Originalmente fue desarrollada
por la NASA y luego se empezó a aplicar en el uso doméstico. De la NASA a tu colchón.

principales diferencias entre un colchón de aloe vera viscoelástico y uno de látex:

Colchón Aloe Vera Viscoelástico

Material: La viscoelástica es una espuma de poliuretano desarrollada por la NASA que se adapta al cuerpo aliviando
puntos de presión1.
Adaptabilidad: Ofrece una alta adaptabilidad al contorno del cuerpo, proporcionando una sensación de "abrazo"1.
Firmeza: Generalmente, los colchones viscoelásticos son más firmes que los de látex2.
Transpirabilidad: La viscoelástica puede retener más calor, aunque los tratamientos con aloe vera pueden mejorar la
frescura y la higiene2.
Durabilidad: Son duraderos, pero pueden perder algo de firmeza con el tiempo2.

Colchón de Látex

Material: El látex puede ser natural (proveniente de la resina del árbol del caucho) o sintético3.
Adaptabilidad: También se adapta bien al cuerpo, pero ofrece una sensación más elástica y menos envolvente que la
viscoelástica3.
Firmeza: Los colchones de látex suelen ser más blandos y elásticos3.
Transpirabilidad: El látex natural requiere una buena ventilación, ya que es más sensible a la humedad3.
Durabilidad: Son muy duraderos y mantienen su forma durante más tiempo3.

Resumen

Adaptabilidad: La viscoelástica se adapta más al contorno del cuerpo, mientras que el látex ofrece una sensación más
elástica.
Firmeza: La viscoelástica es generalmente más firme, mientras que el látex es más blando.
Transpirabilidad: El látex natural necesita más ventilación que la viscoelástica.
Durabilidad: Ambos son duraderos, pero el látex tiende a mantener su forma mejor con el tiempo
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Durabilidad: Son duraderos, pero pueden perder algo de firmeza con el tiempo2.

Colchón de Látex
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