polivinil - policlorur
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Clorur de polivinil (PVC) es obtingut per polimeritzacié del monomer clorur de vinil (cloroeté) CH2=CHCI

Acetat de vinil s'utilitza per a produir altres substancies quimiques industrials (com els polimers d'acetat de polivinili els
copolimers d'etilé i acetat de vinil)

Alcohol de polivinyl (PVA) s'obté per hidrolisi de I'acetat de polivinil, no per polimeritzacié del monomer alcohol de vinil
o etenol que és un tautomer keto-enol poc favorable de I'acetaldehid.

nitrat de polivinil (PVN): Es un éster d'acid nitric i alcohol de polivinil.
Acetals de polivinil: es formen reaccionant els aldehids amb alcohol de polivinil.
Acetat de polivinil.
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